
Zugabe und 
Dosierung 
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der
Rohstoffe

(Glasrezyklat, Feld-
spat, Natrium-
karbonat, Eisenoxid
Manganoxid, Natrium-
sulfat, Natriumnitrat

Glasrezyklat

Autoscheiben  Fensterglas

Glasschmelze

Schmelzofen 1250o C

Kontrollraum

Dosierung

Verpackung

Lagerung

Streckofen

Vorschubband

Energierückgewinnung

Aufschäumungsofen 850o C

Reines Glas

Energie-
rückgewinnung

Kohlenschwarz
Zugabe

Zuschneide-Anlage

Kugelmühle


